Jeeli szafka posiada petny wieniec (rys.9) mglevywiercic w nim
otwory o s$rednicy ok. 10-16mm. Nie nina przykecat blatu
bezpdarednio przez wieniec szafki.

Rys.9 Otwory 10-16mm

Zaleca s} wycigcie minimum 50% powierzchni wiea, aby zapewni
,oddychanie” oraz réwnowag wilgotnaici pomidzy gorr idolng
powierzchni blatu.

KORYGOWANIE WYGI EC
Jeili blat jest lekko wygity, nalezy go montowa zaczynaic od tylnej
krawedzi, stopniowo przytwierdzag go za pomagwkretow i uchwytéw

LISTWY PRZYBLATOWE

W przypadku zastosowania listwy przyblatowej, pplg przymocowa
do sciany a nie do blatu (rys10). @ki temu listwa zakryje ewentualne
szczeliny spowodowane  kurczeniem ¢ sidrewna, jednocZeie
umazliwiajac naturalna pracdrewna. Pomidzy listwy a blatem naley
zastosowaé elastyczny silikon.

Rys.10

URZADZENIA
Jezeli dwa uradzenia umiejscowionegsobok siebie blat powinien by

podparty pomidzy nimi pionowy przegrod.

PO ZAKONCZONYM MONTA ZU

Blat powinien by zaimpregnowany specjalistycznym olejem minimum 5
— 6-krotnie. Lub olejowoskiem 2-krotnie.

Po catkowitym wyschgciu pierwszej warstwy, nariiekolejra. Przed
ostatnim natgeniem oleju przeszlifuj delikatnie blat papieréoiernym o
gradacji 600 w celu uzyskania idealnie gtadkiej @orchni i przetrzyj
blat zwizona w olejusciereczly w celu usunjcia pytu po szlifowaniu.

POLEROWANIE | OLEJOWANIE
Je&li konieczna jest miejscowa naprawa blatu, uszkodzamiejsce
przeszlifowé nalery papieremiciernym o gradacji 320.

« Nakladajc olej zwr@ uwag: aby nie rozla go na innych ggciach
blatu. Pozostawiony olej mie powodowa miejscowe przebarwienia.

* Uzywajac reckawic ochronnych i biatej, rakkiej sciereczki rozprowatl
rownomiernie olej po naprawianej powierzchni.

« Zetrzyj mikka $ciereczly nadmiar oleju i pozostaw do wyscheia
przed nataeniem kolejnej warstwy.

GORACE NACZYNIA

Gorgce naczynia powinny Iy odktadane nazaroodporne podkiadki.
Pozostawienie rozgrzanego naczynia bémmmio na blacie me

spowodowad trwate uszkodzenie.

Zeliwne naczynia mag wchodzé w reakcg z niektorymi gatunkami
drewna, pozostawigg ciemne ¢lady. Unikaj kontaktu zeliwa

z powierzchry blatu.

UZYTKOWANIE BLATU DREWNIANEGO
Drewno jest naturalnym materialem i przestrzegamenizszych
wskazéwek pomie Ci zachowago w doskonalym stanie przez wiele lat.

PIELEGNACJA BLATU

Doktadne zaimpregnowanie blatu za pomoteju, sprawiaze bedzie on
odporny na dziatanie wody. Niemniej jednak zaleda skresowe
olejowanie w celu skutecznej ochronysld&ropla wody nie zachowuje
swojego ksztaltu i rozptywa ¢ipo powierzchni, naly powtorzy
olejowanie.

« Do codziennej piebnacji wywaj cieptej wody z niewielk iloscia
ptynu do mycia nacZy Namocz mikka sciereczk w roztworze,
wycisnij ja i przetrzyj blat.

* Nie wywaj skoncentrowanych detergentéw ani mydfa.

« Nie pozostawiaj wodyciekapcej z naczy na blacie.

* Nie uzywaj ostrych czjcikow, jesli konieczna jest miejscowa naprawa
uzyj papierusciernego o gradacji 240 - 320.

* Zawsze uywaj podkiadki pod garce naczynia, lub pozostaw je do
ostygnkcia na kuchence.

« Nie odkiadaj rozgrzanych naagyzwtaszczazeliwnych bezpérednio
na blat.

* Nie kr¢j produktéw bezpwednio na blacie. Zawszezywaj deski do
krojenia.

Miejsce na piecgtke dystrybutora

INSTRUKCJA MONTA ZU, PIELEGNACJI
| UZYTKOWANIA BLATOW

DREWNIANYCH

Niniejsza instrukcja obejmuje spos6b manta piekgnacji blatu z litego
drewna.

Instalacja blatu powinna Byprzeprowadzona przez wykwalifikowgan
osoly. Jeeli wcze&niej montowalé blat laminowany, z pewsoig
poradzisz sobie z mori#am blatu drewnianego.

Prosz przeczytaj dokfadnie niniejgznstrukcg przed przysipieniem do
montau blatu, zwracafc uwag na zalecenia dotygee bezpieczestwa
podczas pracy.

IMPREGNOWANIE BLATU

¢ Blat musi by czysty i suchy.

* Przestrzegaj instrukcji zawartej na opakowaniuwlej

* Nanig roéwnomiernie minimum 3 cienkie warstwy oleju
rozprowadzajc go rownomiernie wzdiustojéw drewna.

e Pozostaw do wyschetia przed nalzeniem Kkirjnej warstwy na
minimum 8-12 godzin

« Zapewnij dobg wentylacg

» Ostatnj warstw; mazna polerowa biata, migkka sciereczk.

INSTALACJA BLATU

Jestémy przekonanize nowy blat bdzie Pastwu shiyt przez wiele lat.
Drewno, jako naturalny materiat m® r&ni¢ sig, pod wzgédem
kolorystycznym, stojami,gkami itp.

Drewno posiada wkgiwosci niespotykane w produktach wytworzonych
przez czlowieka, takie jalkki, rozwarstwienia powierzchniowe itp.



Sa one traktowane jako naturalne wdavosci drewna i z reguly nie

obnizaja whasciwosci uzytkowych blatu.

Zmiany wilgotngci powoduj naturalne kurczenie i rozszerzanie si

drewna. Z tego powodu blat drewniany nie zmoby¢ dopasowany

pomicdzy $cianami, bez dylatacji unibiwiajacych naturala prac

drewna.

Blaty z litego drewna g naturalnym produktem i podobnie jak nie ma

dwoch identycznych odciskéw palcéw, tak nie ma dwéakich samych

blatow.

Nalezy zwrdcic uwag;, ze pongsze cechysgnaturalne dla drewna:

* réznice kolorystyczne

 roznice w uslojeniu

* mozliwe wyskpowanie gkow

» drewno z czasem ciemnieje

» drewno jest odporne na zachlapanie ale nie jesbadubrne.

» sloje drewna mag si¢ podnié¢, jesli zostara zalane wog przez
dluzszy czas

» wszelkie zachlapania powinny zostaatychmiast usugie

W momencie olejowania tworzy esiwarstwa ochronna, ktéra jednak
z czasem traci swoje wieiwosci. Dlatego zaleca siolejowanie blatu raz
na kilka miesgcy.

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACE

» Sprawd blat czy nie jest uszkodzony (kredeie, powierzchnia, inne
uszkodzenia)

» Sprawd czy posiadasz wszystkie niezime do montau narzdzia.

» Prace polegage na szlifowaniu i docinaniu powinny dwykonywane
na zewntrz aby unikm¢ zapylenia pomieszczenia.

» Blaty drewniane #$ cigzkie, monta powinien by przeprowadzony
przez dwie osoby.

MONTA Z | £ ACZENIE BLATOW

» Laczenie blatow nie mie wystpowa w obrbie lub w odlegtéci
mniejszej nt 100mm od zlewu, plyty grzejnej, zmywarki itp.

» Blat nie mae wystawa poza punkt podparcia ggej niz 200mm.

 Blat nie mae by taczony pod skosem (rys 1).

Niedozwolone ~_ -

Zmywarka = polaczenie

min'
100
Niedozwolone
potaczenie
nad zmywarka

Niedozwolone
potaczenie

w wycieciach
- minimalna
odlegtosc

100 mm od
urzadzenia.

Kl‘u:heni(a

taczenie —p

Rys.1

W przypadku peiczenia blatéw, w zadmosci od szerokéci, powinny by
zastosowane dwie lub trzy klamry nazéfgm kczeniu. (rys.2)

Rys.2

Nalezy wyfrezowa gniazda o ghbokasci 20mm. Jéi to mozliwe
polgczenia powinny by nad szkieletem konstrukcji szafek, nie peatay
nimi. Dzigki temu kczenie blatu ma dodatkavpodpot.

Przyjmuje s, ze drewno mge rozszerzasic 1mm na 1mb w zak&osci

od wilgotnaci (np. blat o diugéci 3mb mae zwigkszy¢ swoje wymiary o
3mm naley wigc zostawt dylatacg minimum 3-4mm).

Docia¢ blat na wymiar gywajac frezarki z frezem prostym. Ta metoda
pozwala na oggniccie gtadkiej i prostopadtej kraxzi.

SZLIFOWANIE
Podczas szlifowania zawsze zachowuj kierunek wzdhlojow drewna.
Zacznij papierem o gradacji 100, rgmstie 150, 220 i na kau 600.

WYCINANIE OTWOROW POD ZLEW, PLYTE GRZEJN A itp.
Otwory pod zabudowsprztu nie powinny znajdowasic w odlegtdci
mniejszej nt 100mm od kaca blatu. Przy tej odlegioi zaleca si
zastosowanie szyny wzmacniegj. Zlewy podwieszane powinny
znajdowa si¢ w odlegléci nie mniejszej i 350mm od kaca blatu.
Drewno na krawdzi wyciecia powinno by przeszlifowane papierem
sciernym o gradacji 100, 150, 220 i 600, ghziczemu zyskuje idealnie
gtadkie wykaiczenie. Po tym zabiegu kra#z nalery 3-4 krotnie
zaolejowd, uzywajac pedzla, watka lub mikkiej sciereczki. Ewentualny
nadmiar oleju po ostatnim olejowaniu ugtéinza pomog migkkiej
sciereczki. Zlew natey uszczelnt silikonem. (rys.3)
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FREZOWANIE ROWKOW

Jéli planujesz frezowéa rowki odprowadzajce wod z blatu zwré
uwag, aby rowki (ok. 3mm gbokdici) frezowane byty narodku lameli,
nie na czeniu (rys. 4).

Rys.4 Rys.5

Jéli blat zamontowany jest przyrodle ciepta (np. piyta grzejna) lub
kuchenka wolnostafa pozostaw minimum 10mm przerwy lub przyklej
listwg¢ o grubdci 10-20mm ktéra zabezpieczy bat przed kurczeniem
i rozklejaniem sj na kacu. (rys.5)

IZOLACJA

Je&sli zmywarka, pralka, boiler lub piekarniketizie zamontowany pod
blatem drewnianym przyklej aluminiaw folic zabezpieczaga do
spodniej cgsci blatu (rys.6).

To zabezpieczy blat przed nadmiernym nagrzewanieityocia. Podobg
procedu¢ nalezy przeprowadZdi montupc blat dolegajcy do muru,
biegracych w bezpérednim gsiedztwie rur z cieptlub zimna wod, lub
kiedy pod blatem zamontowany jest grzejnik lub inmmédio ciepta.
W takim przypadku zalecag¢sivyfrezowanie otworéw przepuszczeych
ciepte powietrze.

Rys.6

MOCOWANIE WSPORNIKOW

Blat powinien by zamontowany do szkieletu szafek za pognoc
wspornikbw z podhinymi otworami (rys.7) i (rys.8). kywajac
podkiadek przykgci¢ blat do oporu, nagbnie wycofg& wkret o ¥ obrotu
w celu zapewnienia nibwosci naturalnej pracy drewna, jednoézie
utrzymupc blat na miejscu. Zastosuj po dwa wsporniki nadyen

z koncow blatu.

Rys.7

Rys.8



